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Innhold           side 1. 
 
Ig-rør og ig-rørdeler - Innstøping av gummipakning  side 2. 
 
Ig-rør og ig-rørdeler - Transportskade muffe-ende  side 2. 
 
Ig-rør og ig-rørdeler - Transportskade spissende   side 3. 
 
Kumgods - Transportskade spiss-ende     side 3. 
 
Kumgods - Transportskade muffe-ende    side 4. 
 
Skade på ig-kum spiss-ende       side 4. 
 
Løfteanker          side 4.
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